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Abstract 

Utilization of natural fiber waste, especially pineapple dau fiber, is a major concern and continues to be 
developed to utilize and optimize plantation waste as a material that is more environmentally friendly, 
energy efficient and inexpensive. The purpose of this study was to determine the effect of alkaline 
treatment on the mechanical properties of pineapple leaf fiber composite material as an appropriate 
alternative material. The method in this research is the experimental method, where the research was 
carried out by giving variations in the percentage of alkaline 10% and 20%. The results of the research 
on the composite material of pineapple leaf fiber using tensile testing showed that giving alkaline 
treatment with a percentage of 20% made the fiber stronger but brittle. In addition, the orientation 
direction and immersion time also affect the tensile strength of the fibers. 
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Abstrak 

Pemanfaatan limbah serat alam khususnya serat dau nanas menjadi bahan alternatif menjadi 
perhatian utama serta terus dikembangkan guna memanfaatkan dan mengoptimalkan limbah 
perkebunan sebagai bahan material yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan murah. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat mekanik material komposit 
serat daun nanas sebagai bahan alternatif tepat guna. Metode dalam penelitian ini yaitu metode 
eksperimen, dimana penelitian dilakukan dengan pemberian variasi persentase alkali 10% dan 20%. 
Hasil penelitian material komposit serat daun nanas dengan menggunakan pengujian tarik 

menunjukkan bahwa pemberian perlakuan alkali dengan persentase 20% membuat serat menjadi 
lebih kuat namun bersifat getas. Selain itu, arah orientasi dan waktu perendaman juga 
mempengaruhi kekuatan tarik serat.  
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dibidang industri berkembang dengan pesat beberapa tahun 
terakhir, dari perkembangan tersebut tentunya kebutuhan akan permintaan material terus 
meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemakaian material, dimulai dari alat-alat 
rumah tangga sederhana hingga pada sektor industri skala kecil maupun skala besar.  Oleh 
karena itu material dengan berpenguat serat alam atau material komposit mulai terus 
dikembangkan dan diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan material tepat guna. Pada 
deklarasi International Year of Natural Fiber 2009 sesuai dengan anjuran FAO (Food and 
Agriculture Organization) bahwa pemanfaatan serat alam sebagai bahan pembuatan komposit 
merupakan tindakan yang tepat dalam industri, karena lebih  ramah lingkungan serta mudah 
terdegradasi [1]. Pemanfaatan material komposit sudah mulai dimanfaatkan pada industri 
otomotif, industri pesawat terbang, industri kapal laut, bukan hanya pada industri saja namun 
merambah ke bidang lainnya mulai dari alat olahraga hingga, industri elektronik hingga 
peralatan rumah tangga [2]. Adapun kelebihan material komposit sendiri yakni densitasnya 
rendah, mudah diuraikan alam, menghasilkan sifat kekakuan yang tinggi, memliki ragam jenis 
serta hemat energi dan murah [4]. Ada banyak alaternatif yang dapat digunakan sebagai 
bahan penguat komposit yakni serat bambu, serat tebu, serat pisang, serat ijuk, serat daun 
nanas dan lain-lain, bahan tersebut tentunya murah dan mudah didapat karena banyak 
dijumpai di Indonesia [5]. 

Indonesia sebagai Negara yang memiliki keaneka ragaman hayati yang luas memiliki 
potensi besar dalam pemanfaatan bahan serat alam sebagai bahan penguat material 
komposit, salah satunya yakni serat daun nanas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 
rata-rata produksi nanas di Indonesia adalah 1,5 juta ton/hari. Melihat banyaknya produksi 
tanaman nanas pertahun, tentunya daun nanas akan berpotensi besar untuk menjadi limbah. 
Dalam penelitian ini penggunaan serat daun nanas diharapkan dapat menjadi bahan baku 
alternatif material komposit guna untuk memanfaatkan limbah perkebunan dengan optimal. 
Daun nanas selain murah dan mudah didapat adapun memiliki keunggulan yakni memiliki 
gaya tarik  dan sifat mekanik antar molekul yang baik serta kandungan selulosa yang tinggi 
yakni 70-82% [6][7]. 

Meskipun banyak kelebihan yang didapat dari material berpenguat serat alam tidak 
menutup kemungkinan adanya kelemahan, kelemahan dari serat alam sendiri yakni mudah 
menyerap air (hidrofil) yang dapat menurunkan sifat mekanik dan perbedaan polaritas antara 
serat alam dengan matrik yang digunakan. Adapun upaya untuk mengatasi kelemahan 
tersebut salah satunya yakni dengan cara melakukan pemberian perlakuan kimia (NaOH) [8]. 
Namun selain diberikan perlakuan kimia (NaOH) ada faktor lain yang juga mempengaruhi 
sifat mekanik komposit yakni arah orientasi serat [9]. Sejauh ini masih belum banyak 
diketahui seberapa besar pengaruh dari pemberian perlakuan alkali serta orientasi arah serat 
terhadap sifat mekanik khususnya pada serat daun nanas. 

Pengujian tarik merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sifat 
mekanik dari suatu material. Dari pengujian tarik yang dilakukan akan terjadi patahan, 
patahan akibat beban tarik yang diberikan terjadi akibat adanya tegangan. Proses terjadinya 
patah (gagal) diawali dari retak yang berlanjut ke penjalaran retak (crack propogation)[10].  
Adapun prinsip kerja dari pengujian tarik yakni dengan melakukan pemberian pembebanan 
statis secara bertahap hingga spesimen putus, untuk standar spesimen uji tarik yang 
digunakan yakni ASTM D638-03 [11]. Selama pemberian pembebanan mesin merekam 
pertambahan beban serta perpanjangan spesimen dalam bentuk grafik tegangan dan 
regangan. Sifat mekanik yang diperoleh dari hasil pengujian tarik yakni tegangan tarik, 
regangan dan modulus elastisitas. 
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Priyandokohadi S. dan C. Riezki [12] meneliti terkait dengan arah orientasi serat 00 pada 
serat agave dan serat sansivera menyimpulkan bahwa kekuatan tarik yang didapat dari komposit 
berpenguat serat agave yakni sebesar 64,79 MPa sedangkan serat sansivera yakni sebesar 62,03 
MPa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Dita Novi Susanti [13] dalam penelitiannya 
menggunakan serat daun nanas dengan persentase alkali 30% waktu perendaman 2 jam, hasil 
kekuatan tarik yang didapat yakni sebesar 25,17 MPa. Dalam penelitian ini pemberian alkali 
(NaOH) yang diteliti yakni 10% dan 20% lama waktu perendaman 1 jam, 2 jam, dan 3 jam 
dengan arah orientasi serat 00, 300, dan 600. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui 
kekatan tarik yang didapat setelah dilakukan pemberian perlakuan alkali serta arah orientasi 
serat daun nanas. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan nantinya serat daun nanas 
dapat digunakan  sebagai bahan baku alternatif dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam 
Indonesia, selain murah dan mudah didapat juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
kimia yang diberikan.  
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian eksperimen (experimental research), 
penelitian dilakukan langsung pada benda uji atau spesimen, dimulai dari menyiapkan alat 
dan bahan, mengerjakan spesimen uji hingga melakukan pengujian langsung. Data yang 
didapat dari hasil pengujian langsung kemudian dilanjutkan pengamatan serta analisa. 
Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yakni mesin uji tarik Monsanto Tensometer 
Education Kit dengan kapasitas pembenan tarik 500 kN sampai maksimum 1000 kN. Bahan 
yang digunakan yakni material komposit polimer, adapun matriksnya yakni resin polyester 
tak jenuh BQTN 157-EX, dan untuk penguatnya serat daun nanas. 
Prosedur Penelitian 

Serat daun nanas didapat dari industry rumahan ALFIBER subang Jawa Barat. Langkah 
awal pembuatan spesimen uji diawali dengan pelarutan butiran alkali (NaOH) didalam 
aquades, setelah cairan alkali (NaOH) didapat serat daun nanas direndam dalam cairan 
tersebut dengan dengan persentase 10% dan 20% dengan lama waktu perendaman 1 jam, 2 
jam, dan 3 jam. Setelah dilakukan perlakuan alkali, serat dicuci hingga bersih menggunakan 
air mengalir dan kemudian dijemur hingga kering. Komposit dibuat dengan menggunakan 
metode pembuatan hand lay – up dengan perbandingan resin dan serat 70:30 dan katalis 1% 
dari resin. Pengujian tarik dilakukan untuk mendapatkan hasil yakni tengangan, regangan dan 
modulus elastistas. 
Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode statistika deksriptif untuk menganalisis data teknik 
pengumpulan data berupa informasi atau data dari hasil eksperimen secara langsung. Data 
tersebut nantinya ditabulasikan dari hasil pengujian dari masing-masing spesimen untuk 
mendapatkan sifat mekanis material komposit polimer berpenguat serat daun nanas.  

Dalam melakukan pengujian khususnya pada pengujian tarik untuk mengetahui sifat 
mekanik pada pada spesimen uji dapat dilakakukan perhiutngan secara teoritis [14]. Rumus 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Menghitung Tengangan tarik (�): 
� =

�

�
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 

Keterangan:  σ    =  Tegangan tarik (MPa) 

P  =  Gaya (N) 

A   =  Luas penampang spesimen (mm2) 
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Menghitung Regangan (ε): 

� =
∆�

�
=

�����

�
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Keterangan:  ε    = Regangan (%) 

L    = Panjang Spesimen (mm) 

ΔL  = Pertambahan panjang akibat beban tarik (mm)  

��   = Panjang awal (mm) 

��     = Panjang setelah pengujian tarik (mm) 

 
Menghitung Modulus Elastisitas: 

 .E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 

Keterangan:  E   = Modulus Elastisitas (GPa) 

 σ   = Tegangan tarik (MPa) 

 ε    = Regangan (%) 

Material komposit merupakan campuran antara resin sebagai matriks dan serat sebagai 
penguat, untuk mendapatkan karakteristik komposit anatara resin dan serat dapat dilakukan 
perhitungan secara teoritis[15]. 

Menghitung karakteristik komposit: 
�� = ��. �� + ��. ��   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

Keterangan:  ρc   =  Densitas Komposit 

 ρm   =  Massa jenis matrik  

 Vm  =  Fraksi Volume matrik  

 ρf    =  Massa jenis matrik  

 Vf   =  fraksi Volume matrik  

Dalam menentukan ketebalan material komposit dengan fraksi volume resin dan serat 
yang dikandung oleh komposit, yang menunjukkan jumlah fraksi beratnya. Dapat diperoleh 
dengan melakukan perhitungan secara teoritis[15]. 

Menghitung fraksi volume resin dan serat: 

ffmm

mm

VV

V
W





..

.


  

Keterangan:  W    =  Massa total Komposit (kg) 

 Vm     =  fraksi Volume matrik (m3) 

 ρm    =  Massa jenis matrik (kg/m3) 

 Vf     =  Volume serat (m3) 

 ρf      =  Massa jenis serat (kg/m3) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian tarik material komposit berpenguat serat daun nanas perbandingan 
70:30, dengan persentase alkali 10% dan 20% dengan lama waktu perendaman 1 jam, 2 jam, 
dan 3 jam serta arah orientasi sudut 00, 300, dan 600 dengan metode pembuatan hand lay – up 
untuk melihat sifat mekanis tegangan tarik, regangan, dan modulus elastisitas. Spesimen uji 
dapat dilhat pada Gambar 1. 
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Gambar1. Spesimen Uji Serat Daun Nanas 

 
Tabel 1. Material Komposit Serat Daun Nanas Perlakuan Alkali (10% NaOh). 

Komposit  
Arah Orientasi Serat Tegangan Regangan 

Modulus 
Elastisitas Resin 

70% 
Serat  
30% 

Tanpa Perlakuan 
00 49,6 1,61 3,2 

300 38,1 0,94 4,12 
600 28,3 0,66 3,15 

1 jam 
00 30,4 0,62 4,96 

300 12,9 0,67 1,92 
600 17,0 0,50 3,44 

2 jam 
00 26,7 0,46 5,87 

300 21,1 0,68 3,14 
600 12,4 0,35 3,89 

3 jam 
00 29,0 0,63 4,68 

300 16,8 0,65 2,67 
600 11,4 0,29 2,97 

 
Tabel 2. Material Komposit Serat Daun Nanas Perlakuan Alkali (20% NaOh). 

Perlakuan Alkali 
Arah Orientasi Serat Tegangan Regangan 

Modulus 
Elastisitas Resin 

70% 
Serat  
30% 

Tanpa Perlakuan 
00 49,6 1,61 3,22 

300 38,1 0,94 4,12 
600 28,3 0,66 3,15 

1 jam 
00 31,6 0,59 5,33 

300 29,1 0,60 4,86 
600 21,9 0,47 4,55 

2 jam 
00 41,4 0,51 6,20 

300 24,0 0,67 3,60 
600 22,0 0,48 4,54 

3 jam 
00 42,9 0,84 5,32 

300 27,9 0,80 3,49 
600 18,2 0,44 4,09 

Berdasarkan hasil penelitian pengujian tarik di Labor Material dan Metrologi Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Padang dengan menggunakan alat mesin uji tarik Monsanto 
Tensometer Education Kit dan telah dilakukan analisa, maka diperoleh data yang 
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diilustrasikan berupa tabel dan grafik. Adapun sifat mekanis yang didapat  dari hasil rata-rata 
beberapa spesimen yang  diujikan dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 

Dapat dilihat sifat mekanis dari hasil pengujian tarik komposit berpenguat serat daun 
nanas dengan menggunakan mesin uji tarik Monsanto Tensometer Education Kit, yakni hasil 
tegangan tarik tertinggi yaitu pada arah orientasi serat 00 dengan perlakuan alkali NaOH 20% 
selama 3 jam perendaman yaitu 42,9 MPa dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan hasil yang 
terendah adalah pada komposit serat daun nanas pada arah orientasi serat 600 dengan 
perlakuan alkali NaOH 10% sebesar 11,4 MPa dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik Hubungan Tegangan Terhadap Lama Waktu Perendaman Alkali dan Orientasi Arah 
Serat 

 

Gambar 3. Grafik Hubungan Regangan Terhadap Lama Waktu Perendaman Alkali dan Orientasi Arah 
Serat 

 
Pembuatan material komposit serat alam, selain perendaman alkali (NaOH), faktor lain 

yang juga mempengaruhi sifat mekanik komposit adalah arah orientasi serat [9]. Dari hasil 
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penelitian dapat diketahui bahwa orientasi arah serat mempengaruhi sifat mekanis material 
komposit berpenguat serat daun nanas khususnya pada arah orientasi serat 00 dengan 
perlakuan alkali NaOH 20% memliki kekuatan tarik tertinggi dibandingkan dengan serat 
dengan arah orientasi 600 dengan perlakuan alkali NaOH 10%. Namun setelah diberikan 
pemberian alkalisasi dan lama waktu perendaman yang telah ditentukan sebelumnya 
kekuatan tarik serat daun nanas sedikit menurun dari serat tanpa diberikan perlakuan alkali 
ini menandakan bahwa serat yang diberikan perlakuan alkali menjadi lebih kuat namun 
bersifat getas dan mudah patah. Pemberian persentase perlakuan alkali pada serat serta lama 
waktu perendaman yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada unsur selulosa 
sehingga serat menjadi rapuh dan mudah putus[16]. 

 

Gambar 4. Grafik Modulus Elastisitas Terhadap Lama Waktu Perendaman Alkali dan Orientasi Arah 
Serat 

 
Dapat diketahui bahwa pada data hasil pengujian tarik menunjukkan bahwa modulus 

elastisitas komposit berpenguat serat daun nanas mengalami peningkatan terutama pada 
komposit arah orientasi serat 00 dan 600 dengan waktu perendaman 1 dan 2 jam dapat dilihat 
pada Gambar 4, dari peningkatan tersebut menandakan bahwa semakin sulit suatu benda 
tersebut bertambah panjang atau tahan terhadap perubahan bentuk [17]. Lama waktu 
perendaman alkalisasi terentu yang diberikan pada serat, nantinya akan mengalami 
peningkatan pada modulus elastisitnya [8]. Dari hasil data pengujian yang didapat bahwa 
serat daun nanas setelah diberikan perlakuan alkali dengan persentase dan waktu 
perendaman tertentu mempengaruhi tegagan tarik pada serat, sehingga semakin kecil nilai 
regangan yang didapat dan meningkatnya modulus elastisitas. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
Hasil penelitian serat daun nanas terhadap kekuatan tarik menunjukkan bahwa 

perlakuan alkali dengan persentase 20%, arah orientasi 00 dengan waktu perendaman 3 jam 
menghasilkan kekuatan tarik lebih tinggi dibandingkan persentase 10%, arah orientasi dan 
waktu perendaman lainnya. Dapat disimpulkan bahwa setelah diberikan perlakuan alkali 
(NaOH) menunjukkan bahwa serat daun nanas menjadi lebih kuat namun bersifat getas, 
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dilihat dari kecil nilai regangan yang didapat pada serat daun nanas setelah diberikan 
perlakuan serta terjadinya peningkatan pada nilai modulus elastisitas.  
Saran 

Penelitian selanjutnya diharapakan agar dalam proses pembuatan material komposit 
memperhatikan saat pengadukan matriks yakni resin dan katalis agar tidak adanya void atau 
gelembung udara, karena jika terdapat gelembung udara pada material komposit nantinya 
dapat mempengaruhi sifat mekanis dari hasil pengujian yang didapat. 
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